
Filamento para Impresoras 3D. Industria Argentina. 

T A B L A  D E  R E S I S T E N C I A S  Q U Í M I C A S

4-5%

5%
35%

5%

5%

3-4%

50%

10%
2-8%

10%

2%

2%

50%

30%

20%

Acetona

Aldehído

Alcoholes

Ácido fórmico 
Aminas
Amoníaco 
Cloruro de amonio
Sales inorgánicas
Bencina
Benzol
Cloro
Ácido acético

Éster
Éter etílico

Grasas
Ácido fluorhídrico

Formaldehído 

Formol 

Glicol

Glicerina
Hidróxido de potasio 
Cetona
Combustibles
Metano

Petróleos
Cloruro de sodio
Hidróxido de sodio 
Hidróxido de sodio 

Nitrobenceno
Aceites
Ácido fosfórico 
Propanol
Ácido nítrico 

Ácido clorhídrico 

Ácido sulfúrico 

Agua
Peróxido de hidrógeno 

Ácido cítrico 

Carburantes (mezcla de 
butano y propano)

QUÍMICO CONCENTRACIÓN

RESISTENTE PARCIALMENTE RESISTENTE NO RESISTENTE



Filamento para Impresoras 3D. Industria Argentina. 

T A B L A  C O M P A R A T I V A  D E  M A T E R I A L E S

1.271.14

240

105

120 160 90 115

85

230 230 210


